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RESISTENCIA QUIMICA DOS COMPOSTOS DE PVC

Introducéo

A excelente resisténcia quimica do PVC torna este material particularmente adequado para
uma seérie de aplicacdes nas quais esta propriedade € de grande importancia.

A elevada resisténcia quimica do PVC, particularmente na forma de compostos rigidos, é o
motivo de sua presenca em aplicacdes tais como tubos para conducdo de agua e esgoto,
valvulas, isolamento de fios e cabos elétricos, eletrodutos, geomembranas, luvas, bolsas de
sangue, mangueiras para liquidos diversos e gases, dentre outras.

O ataque quimico que o PVC sofre é diferente do ataque em metais. Enquanto nos metais o
ataque quimico normalmente se limita a superficie, com eventual perda de massa, no PVC o
ataque geralmente envolve absorcdo do reagente quimico com posterior amolecimento ou
inchamento do material, podendo até mesmo haver ganho de massa. Por outro lado, a perda
de massa pode ocorrer em casos onde ocorra a dissolucao do PVC pelo reagente quimico.

A avaliacdo da resisténcia quimica de um composto de PVC deve levar em conta que 0 mesmo
consiste da mistura homogénea de resinas e aditivos diversos (estabilizantes, lubrificantes,
cargas, modificadores, pigmentos e, no caso dos flexiveis, plastificantes). Cada componente
presente na formulacdo do composto apresenta um comportamento diferente frente a cada
reagente quimico, portanto a resisténcia quimica deve levar em conta particularidades de cada
formulagéo.

Como regra geral, compostos rigidos de homopolimeros de PVC apresentam maior resisténcia
a reagentes quimicos que compostos de PVC plastificados ou compostos de copolimeros de
cloreto de vinila/acetato de vinila. Os efeitos dos estabilizantes, lubrificantes, cargas e
pigmentos em geral s&0 menos marcantes que a presenca de plastificante ou copolimero na
composicao.

Os dados apresentados sdo baseados em testes conduzidos em laboratério, pela imersao de
compostos de PVC nos reagentes quimicos, servindo somente como um guia ha determinacdo
da resisténcia quimica de produtos de PVC em condicfes reais de aplicacdo. Os resultados
dos testes foram tabulados em termos de ataque superficial das amostras de PVC pelo
reagente, o que ndo significa necessariamente que o material é inadequado para uso em
contato com determinada substancia. Mesmo nos casos em que o reagente dissolve ou ataca
fortemente o composto de PVC, fatores como concentracdo do reagente, miscibilidade do
reagente com outras substancias presentes nas condi¢cdes de uso e temperatura devem ainda
ser levados em consideracéao.
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Resisténcia quimica de compostos de PVC rigido
Agua e solucdes diluidas

O PVC rigido absorve agua em temperaturas elevadas, sofrendo pequeno inchamento. Este
efeito é reduzido ainda mais se a 4gua apresentar alguma substancia dissolvida. Esta discreta
absorcdo de agua ndo € considerada ataque quimico, e nenhuma falha em tubos de PVC tem
sido observada devido ao contato com a agua ou solucgdes diluidas.

Acidos

O PVC rigido € altamente resistente a &cidos fortes, apesar de sofrer ataque por alguns acidos
oxidantes em altas concentragdes.

Alcalis

A resisténcia quimica do PVC rigido aos alcalis € satisfatéria em todas as concentracdes, em
temperaturas de até 60°C.

Halogénios

O gas cloro seco ndo ataca o PVC rigido a temperatura ambiente, porém é observado ataque
no caso de exposicdo a este gas em temperaturas elevadas ou quando Umido. Bromo e fluor
atacam o PVC rigido mesmo em baixas temperaturas.

Agentes oxidantes

O PVC rigido resiste a todos os agentes oxidantes, mesmo os mais fortes como peroxido de
hidrogénio e permanganato de potassio, sendo que este Ultimo provoca somente discreto
atague superficial em condi¢des de concentracéo elevada.

Agentes redutores

Estes agentes tém efeito desprezivel sobre o PVC rigido em temperaturas de até 60°C.
Liquidos e vapores organicos

O PVC rigido é resistente a maioria dos 6leos, gorduras, alcoois e hidrocarbonetos alifaticos.
Hidrocarbonetos arométicos provocam inchamento do composto de PVC mesmo em baixas
concentracbes ou na forma de vapor. Neste caso, é definida uma concentracdo limite para
cada hidrocarboneto aromético acima da qual os efeitos adversos sobre o composto de PVC
comecgam a ser observados.

Outras informacdes
Em geral o PVC rigido é inadequado para uso em contato com hidrocarbonetos aromaticos e
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clorados, cetonas, compostos nitrosos, ésteres e ésteres ciclicos, os quais penetram no
composto provocando amolecimento e inchamento intenso. Alguns solventes baseados em
benzina podem causar inchamento. Os efeitos destes reagentes €, entretanto, muitas vezes
reduzido nos casos em que se encontram em baixas concentracdes, tais como em efluentes,

sendo que nestes casos ndo existem problemas no contato com o composto de PVC rigido.

Resisténcia quimica de compostos de PVC flexivel

Os plastificantes s&o incorporados ao PVC para conferir-lhe maciez e flexibilidade. Compostos
de PVC flexivel cobrem um amplo espectro de dureza e resisténcia mecanica, dependendo dos
tipos e teores de plastificantes utilizados em sua formulacéo.

O tipo de plastificante utilizado afeta ainda a resisténcia quimica do composto, mas assumimos
a utilizacdo de DOP, como referéncia, por ser este o plastificante de uso mais amplo em
compostos de PVC flexivel.

O teor de plastificante utilizado afeta diretamente a resisténcia quimica do composto: o
aumento do teor de plastificante reduz a resisténcia quimica do composto, uma vez que 0
plastificante possui menor resisténcia quimica o polimero PVC.

Acidos e alcalis

Acidos e Alcalis diluidos exibem efeitos discretos em temperaturas baixas, porém em
temperaturas elevadas pode ocorrer hidrélise ou extracéo do plastificante.

Acidos e Alcalis concentrados provocam hidrolise do plastificante mesmo em temperaturas
baixas.

Liquidos orgéanicos

O principal efeito dos liquidos organicos nos compostos de PVC plastificado é a extracédo
parcial dos plastificantes, provocando aumento da dureza do material e eventualmente
fragilizacéo.

A maioria dos liquidos organicos promove a extracdo parcial dos plastificantes, porém nos
casos de hidrocarbonetos aroméaticos e clorados, compostos nitrosos alifaticos e aromaticos,
cetonas, ésteres alifaticos e aromaticos, a extracdo dos plastificantes € acompanhada de
amolecimento e inchamento do composto, sendo dificil estimar os resultados finais.

Na utilizacdo dos compostos de PVC na presenca de determinados solventes, os plastificantes
sdo substituidos de modo que o composto permanece flexivel estando em contato com o
reagente. Se a evaporacao do solvente ocorre, 0 composto sofre enrijecimento e ndo mais €
flexibilizado no caso de nova imersdo no mesmo solvente.
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A resisténcia quimica do PVC flexivel pode ser melhorada pela substituicdo dos plastificantes
monomeéricos (tais como o DOP) por plastificantes poliméricos ou blendas com elastémeros (p.
ex., borracha nitrilica (NBR) ou copolimeros de etileno-acetato de vinila), os quais exibem maior
resisténcia a extracao.

Tabela de resisténcia quimica de compostos de PVC

A tabela a seguir sumariza a resisténcia quimica de compostos rigidos e flexiveis (plastificados
com DOP) na presenca de diversos reagentes quimicos. Os simbolos que denotam o
desempenho do composto significam:

S: Resisténcia quimica satisfatoria;

P: Ataque ou absorcdo parcial. A resisténcia pode ser considerada adequada em casos
especificos, como naqueles onde a durabilidade limitada do composto é aceitavel. Para a
utiizacdo de compostos de PVC em contato com tais agentes quimicos recomenda-se a
avaliacdo completa de sua resisténcia quimica;

I: resisténcia quimica insatisfatéria (decomposicdo, dissolugdo, inchamento, perda de
ductilidade, etc. da amostra testada);

NOTA: Com o objetivo de oferecer uma orientacdo adicional ao leitor, a acdo de alguns
agentes sobre o PVC foi prevista de acordo com a resisténcia do mesmo na presenca de
substancias quimicamente similares a esses agentes. Tais previsdes sao representadas, na
tabela, por um asterisco (*) apés o simbolo utilizado para descrever a resisténcia, de acordo
com a nhomenclatura descrita anteriormente.

Composto de PVC
Rigido Flexivel
Agente quimico Concentracéo 20°C | 60°C | 20°C | 60°C

A
Acetaldeido 40% em sol. aquosa S I* *

100% | | I I*
Acetato de aluminio S* S* S*
Acetato de amila (pentil acetato) I I I* *
Acetato de benzila I* I*
Acetato de butila I I I* *
Acetato de chumbo S S S* S*
Acetato de etila I I I* *
Acetato de metila I* I* I I
Acetato de prata S* S* S* S*
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Composto de PVC

Rigido Flexivel
Agente quimico Concentracéo 20°C | 60°C | 20°C | 60°C
Acetato de sédio S S S*
Acetato de vinila | | I* I*
Acetofenetidina S* S* S* S*
Acetofenona (metil fenil cetona) * I* I* I*
Acetona (dimetil cetona) Tracos ! ! | !
100% | | I |
Acetonitrila * *
. L. 10% em sol. aquosa S S S
Acido acético . S S S P
60% em sol. aquosa Glacial b | I |
Acido adipico S P
Acido arilsulfénico S I I
Acido arsénico Concentrado S P S P
Acido benzéico P I d
Acido boérico S S S*
Acido bromidrico 50% em agua S S S S
100% S S* S* S*
Acido butirico 20% em sol. aquosa S S* S*
Concentrado I I I* I*
Acido carb6nico S S S S*
Acido cianidrico S S
Acido citrico S S S
Acido cloroacético S P i
Acido clérico S
10 % em agua S S S S
Acido cloridrico 22% em agua S S S S
100% S S S P
Acido clorosulfénico P id id
Acido cresilico * I* d
Acido crémico Solucao de galvanizacao S S I I
Acido esteérico S S S* S*
4% em agua S S S
- . 40% em agua S P S
Acido fluoridrico .
60% em agua P * I |
concentrado I* I* I I
Acido fluorsilicico S S
Acido férmico 3% em ég?ua S
10% em agua S
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Composto de PVC
Rigido Flexivel
Agente quimico Concentracéo 20°C | 60°C | 20°C | 60°C
25% em agua S
50% em agua S P [*
100% S I [* [*
20% em agua S S S S
.- - 30% 3 S S S S
Acido fosférico o em égua
50% em agua S S
95% em agua S S
Acido gélico S* S* S
Acido glicélico S S
Acido hipocloroso P I* = I*
i , . 10% em 4gua S S S
Acido latico (4cido dodecandico) 0 u
100% | | I* I*
Acido laurico S S S*
Acido linoleico S S
20% em agua S
Acido maleico 50% em agua S
concentrado S P I*
Acido malico S S
Acido metil sulfénico S P
50% em &gua S S
. % 2
Acido metil sulfarico 60% em :i\gua S S
75% em agua S S
90% em agua S S
Acido nicotinico S S
5% em agua S S S
10% em agua S P S
o . 25% 3 S P S
Acido nitrico oem :flgua
50% em agua S P S P
70% em &gua P P *
95% em agua I I I* I*
Acido oleico S S S
Acido olalico S S S
Acido palmitico S S S*
Acido perclérico S P I*
- . - 1% m/ : S S* S* S*
Acido picrico (trinitro fenol) o m/m em a?’”a
10% m/m em agua S* S* S*
Acido salicilico (4cido orto hidroxibenzoico) S S
Acido selénico I I
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Composto de PVC

Rigido Flexivel
Agente quimico Concentracéo 20°C | 60°C | 20°C | 60°C
10% em agua S S S S
20% em agua 2 2 S S
30% em agua S S
40% em agua : Z S S
45% em agua s S S S
50% em agua s s S P
Acido sulfarico 55% em agua S S P
60% em agua P P
70% em agua S S P
80% em agua : i P
90% em agua s b
95% em agua
98% em agua |§ E I I
fumegante b " I I
Acido sulfuroso 10% em agua S S S
30% em agua S S S
Acido tanico S S S
Acido tartarico S S S
Acido tricloracético I
Acidos combinados (sulfirico / nitrico) Propor¢des variadas P I *
Acidos graxos S S
Acrilato de etila I I I* [*
Agentes de curtimento S S* S*
Agentes sup_erfi,c?ais ativos (emulsificantes, S S S S
detergentes sintéticos e agentes umectantes)
Agentes umectantes todas as concentracdes S* S* S* S*
Agua S S S S
Agua clorada Solucéo saturada P [* P [*
Agua marinha S S S* S*
o L. Diluida S S
Agua régia
Concentrada S I
Aguarras S S
Alcool alilico P I id i
Alcool amilico S* S
Alcool benzilico i i * d
Alcool butilico S P S
Alcool cetilico S* S* S* S*
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Composto de PVC
Rigido Flexivel
Agente quimico Concentracéo 20°C | 60°C | 20°C | 60°C
Alcool desnaturado (metilado) S*
Alcool dodecilico (dodecanol) S* S* S* S*
Alcool etilico 40% m/m em agua S P S
100% S P S*
Alcool furfurilico I I*
Alcool hexilico S S S*
Alcool isopropilico S S S
Alcool laurilico S* S* S* S*
Alcool metilico 6% em sol. aquosa S S* S S
100% S P P
Alcool nonilico (nonanol) S* S*
Alcool octilico (octanol) S* S*
Alcool propargilico S S S
Alimen (alume) S S S S
Q(Ieu;noetgsé?g) alume) de cromo (cromo sulfato s S S S
Aluminato de sédio S* S* S* S*
Aluminio sulfato de potassio S* S* S S
Amido S S S* S*
densidade 0,88 g/mL em| S S
. solucdo aquosa
Amonia Gés, anidro | |
Liguido, anidro | [* [* [*
Anidrido acético I I [* [*
Anidrido fosférico S S* S*
Anidrido ftalico S* S* S* S*
Anilina (aminobenzeno) I I I I
Antimonato de potassio S* S* S S
Antimonato de sédio S* S* S S
Antraquinona S
Antraquinona &cido sulfénico S S
Arsenato de chumbo S* S S* S*
B
Benzaldeido Tracos : ! " )
100% I* | I I*
Benzeno | | I |
Benzoato de sédio S P S* [*
Bicarbonato de aménia S* S* S* S*
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Composto de PVC
Rigido Flexivel
Agente quimico Concentracéo 20°C | 60°C | 20°C | 60°C
Bicarbonato de potassio S S S* S*
Bicarbonato de sédio S S S*
Bicromato de potassio S S S*
Bifluoreto de aménia S S S* S*
Bisulfato de sédio S S S* S*
Bisulfito de célcio S* S* S S
Bisulfito de potassio S* S* S S*
Bisulfito de sodio S S S
Borato de potassio S S S* S*
Borato de sodio S* S* S*
Boérax (tetraborato de sédio) S S S*
Bromato de potassio S S S* S*
Brometo de etileno I I I* I*
Brometo de hidrogénio Anidro S* S* S*
Brometo de metila I* * I* I*
Brometo de potassio S S S* S*
Brometo de sédio S S S* S*
Tragos, gas P [* [* I*
Bromo 100% (géas seco) I* * I* *
Liquido | | [* I*
Butadieno S S
Butano S S
Butanodiol I I I* *
Butil fenol S |
Butiraldeido * * I* *
Butirato de etila I* I* I* I*
C
Carbonato de amdnia S S S* S*
Carbonato de bério S* S* S* S*
Carbonato de bismuto S S S* S*
Carbonato de calcio S S S* S*
Carbonato de magnésio S S S* S*
Carbonato de potéssio S S S* S*
Carbonato de sddio S S S*
Carbonato de zinco S* S* S* S*
Caseina S* S* S S*
Cerveja S S
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Composto de PVC
Rigido Flexivel
Agente quimico Concentracéo 20°C | 60°C | 20°C | 60°C

Chumbo tetraetilico S S S*
Chumbo tetraetilico S S S*
Cianeto de cobre S* S* S S
Cianeto de mercurio S S S* S*
Cianeto de potassio S S S S
Cianeto de prata S S S* S*
Cianeto de sédio S* S* S S
Ciclohexanol | | I* I*
Ciclohexanona I I I* I*
Cidra S* S*
Citrato de aménio ferroso S* S* S* S*
Clorato de calcio S S S* S*
Clorato de potassio S S S* S*
Clorato de sédio S S S* S*
Cloreto cuprico S S S S
Cloreto de alila | | I* I*
Cloreto de aluminio S S S S
Cloreto de amila (pentil cloreto) I I I* I*
Cloreto de amonia S S S S
Cloreto de antiménio S S* S* S*
Cloreto de bario S* S* S* S*
Cloreto de benzoila I* I* [* I*
Cloreto de butila I* * I* I*

o Solugdo aquosa S S S S
Cloreto de calcio , - S *

20% em alcool metilico

Cloreto de cobre S* S* S* S*
Cloreto de etila | | I* I*
Cloreto de etileno I I I* *
Cloreto de hidrogénio Anidro S* S* S*
Cloreto de laurila S
Cloreto de magnésio S S S* S*
Cloreto de mercurio I I I* *
Cloreto de metila | | I* I*
Cloreto de metileno (dicloro metano) I I I I
Cloreto de niquel S S S* S*
Cloreto de potassio S S S S
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Composto de PVC
Rigido Flexivel
Agente quimico Concentracéo 20°C | 60°C | 20°C | 60°C

Cloreto de sodio S S S S
Cloreto de tionila I
Cloreto de zinco S S S* S*
Cloreto estanico S S S S
Cloreto estanoso S S S S
Cloreto férrico P P P P
Cloreto ferroso P P P P
Cloridrina de etileno I I

10% (gas seco) S
Cloro 100% (gés seco) S P

10% (gas umido) P
Clorobenzeno I I I I
Cloroférmio I I I* *
Creosoto I I
Cresoéis P I I I
Cromato de potéssio S S S* S*
Crotonaldeido (ou butenal) I I I* *
Cuprocianeto de potassio S* S* S S
D
Detergentes sintéticos todas as concentragdes S* S* S*
Dextrina S S S* S*
Dextrose S S S* S*
Dibrometo de etileno * * I* *
Dibutil ftalato [* [* I* [*
Dicloroetileno * * I* *
Dicloreto de etileno I I I* [*
Dicloreto de propileno (1,2 dicloro propano) I I I* *
Diclorobenzeno I* I* I* I*
Diclorodifluormetano S
Dicromato de potéssio S S S S
Dietil cetona * * I* *
Dietil éter (ou éter) I I I I
Dietilenoglicol S* S* S*
Dimetilamina S S
Dimetilcarbinol (alcool isopropilico) S S S
Dioctil ftalato I* I* [* I*
Dioxano * * I I
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Composto de PVC
Rigido Flexivel
Agente quimico Concentracéo 20°C | 60°C | 20°C | 60°C
Di6xido de carbono S S S* S*
seco S S S* S*
Diéxido de enxofre Umido S P *
liquido P I [*
Dissulfeto de carbono P * I
E
Emulsificantes Todas as concentragfes S* S* S* S*
Emulsdes (fotogréficas) S S S* S*
Enxofre coloidal S S
Etano S*
Eter de petrdleo I I
Eter diamilico I* I* I* I*
Etilenoglicol (glicol) S S S
F
Fenilcarbinol (&lcool benzilico) * * I *
Fenilidrazina | | I* I*
Fenol S P *
Fermentos
Ferricianeto de potassio S S S* S*
Ferricianeto de sodio S S S* S*
Ferrocianato de potéssio S S S* S*
Ferrocianeto de sddio S S S* S*
Fluor | | I I*
Fluoreto cuprico S S S*
Fluoreto de aluminio S* S* S*
Fluoreto de ambnia S P S*
Fluoreto de cobre S S S* S*
Fluoreto de hidrogénio Anidro S* S* S*
Fluoreto de potassio S S S* S*
Fluoreto de sddio S S S*
Formaldeido 40% m/m em agua S S S
Formiato de etila I* I* [* I*
Fosfato de ambnia S* S* S* S*
Fosfato de célcio S* S* S* S*
Fosfato de potassio S* S* S* S*
Fosfato de sodio S* S* S* S*
Fosfato dissodico S* S* S S
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Composto de PVC
Rigido Flexivel
Agente quimico Concentracéo 20°C | 60°C | 20°C | 60°C

Fosfato tricresilico I* I* I* I*
Fosfato trissédico S S S S
Fosfatos S* S* S* S*
Fosfeto de hidrogénio (fosfina) S S S* S*
Fosforo S P
Fosgénio (cloreto de carbonila) G,és. S

Liquido P
Fotografia (emulsdes) S S S* S*
Fotografia (fixadores) Solugéo S* S* S* S*
Fotografia (reveladores) S S S* S*
Frutose S S S* S*
Furfural (furfuraldeido) I I I* I*
G
Glicerina S S S*
Glicerol S S S*
Glicerol éter monobenzilico I* I* I* [*
Glicose S S S* S*
Glucose S S S S*
H
Heptano S S
Hexadecanol (alcool cetilico) S* S* S* S*
Hexano S*
Hidrato de cloral I* *
Hidrocarbonetos alifaticos S S
Hidrocloreto de anilina I I I* *
Hidrocloreto de fenilidrazina P | I
Hidrogénio S S S* S*
Hidroquinona S* S* S
Hidrosulfeto de aménia S S S*
Hidréxido de aluminio S* S* S*
Hidroxido de aménia S S S
Hidréxido de bério S S S*
Hidréxido de calcio S S S*
Hidroxido de magnésio S S S* S*

1% em agua S S S S
Hidroxido de potassio 10% em &gua S S S S

Concentrado S S S I
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BOLETIM TECNICO 4

N° 02 PVC
Revisdo 1 —jul/02

RESISTENCIA QUIMICA DOS COMPOSTOS DE PVC

Composto de PVC
Rigido Flexivel
Agente quimico Concentragéo 20°C | 60°C | 20°C | 60°C
1% em agua S S S
Hidréxido de s6dio 10% em agua S S S P
40% em agua S S S I
Concentrado S S S I
Hipoclorito de calcio S S S
Hipoclorito de potassio S* S* S
Hipoclorito de sodio 15% de ClI S S S P
Hipossulfato de sédio S* S* S* S*
|
lodo Solggép em iodeto de | | * [+
potassio
Isoforona I I I* I*
L
Lactato de etila I* * I* I*
Lanolina S* S* S*
Leite S* S* S
Leveduras S S*
M
Melaco S S S S*
Mercurio S S S* S*
Metafosfato de amdnia S S S* S*
Metafosfato de sddio S* S* S* S*
Metil etil cetona (MEK) I I I* I*
Metil isobutil cetona I* I* I* I*
Metil metacrilato I I I* I*
Metilciclohexanona I I I* I*
Monoclorobenzeno I* I* I I
Monéxido de carbono S S S* S*
N
Nafta S S
Naftalina (naftaleno) I I I* I*
Nicotina S S
Nitrato clprico S* S* S* S*
Nitrato de aluminio S S S* S*
Nitrato de amoénia S S S* S*
Nitrato de calcio S S S* S*
Nitrato de chumbo S* S* S* S
Nitrato de cobre S* S* S* S*
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N° 02 PVC
Revisdo 1 —jul/02

RESISTENCIA QUIMICA DOS COMPOSTOS DE PVC

Composto de PVC
Rigido Flexivel
Agente quimico Concentracéo 20°C | 60°C | 20°C | 60°C

Nitrato de magnésio S S S* S*
Nitrato de niquel S S S* S*
Nitrato de potassio S S S* S*
Nitrato de prata S S
Nitrato de so6dio S S S* S*
Nitrato férrico S S S* S*
Nitrato mercuroso S S S* S*
Nitrito de sédio S S S* S*
Nitrobenzeno I I I I
Nitropropano I I
(@]
Octano S*
Oleo de linhaca S S
Oleo de mamona S* S
Oleo de transformadores S* S* S I
Oleos animais S* S* S*
Oleos minerais S S S I
Oleos vegetais S S S
Oxalato de aluminio S* S* S* S*
Oxalato de ambnia S* S* S* S*
Oxicloreto de aluminio S S S*
Oxido de etileno I I * d
Oxido de propileno I* I* I* I*
Oxido de zinco S* S* S* S*
Oxido mesitilo I I I* I*
Oxigénio S S S* S*
Ozbnio S S S*
P
Parafina S S P
Pentano S*
Pentéxido de fésforo S S* S*
Perborato de potassio S S S* S*
Perborato de sodio S* S* S*
Perclorito de potassio S S S*
Permanganato de potassio S S S*
Peréxido de hidrogénio 3% (10 vol.) S S S

12% (40 vol.) S S S
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BOLETIM TECNICO
N° 02 PVC

Revisdo 1 —jul/02

RESISTENCIA QUIMICA DOS COMPOSTOS DE PVC

Composto de PVC
Rigido Flexivel
Agente quimico Concentracéo 20°C | 60°C | 20°C | 60°C

30% (100 vol.) S S S

90% e acima S S
Perdxido de sodio S* S* S* S*
Persulfato de aménia S S S* S*
Persulfato de potassio S S S* S*
Petréleo S S
Petréleo / benzeno (mistura) 80:20 I I I* *
Poliglicol éter I* I* I* I*
Polpa de frutas S S S S*
Propano S
Propilglicol S* S* S*
R
Reveladores (fotogréaficos) S S S* S*
S
Sabéo solucao S S S
Sabé&o suave S* S* S
Sabdes metdlicos (sollveis em agua) S* S* S*
Sacarose S* S* S* S*
Sacarose (sacarina) S* S* S* S*
Sais diazo S S
Salmoura S S S* S*
Sebo S* S* S*
Silicato de sddio S* S* S* S*
Sulfato acido de potassio S* S* S S
Sulfato caprico S S S S
Sulfato de acido sodico S* S* S S
Sulfato de aluminio S S S* S*
Sulfato de amobnia S S S S
Sulfato de anilina S* S* S*
Sulfato de bério S* S* S* S*
Sulfato de célcio S S S* S*
Sulfato de cobre S S S* S*
Sulfato de etila S*
Sulfato de hidroxilamina S S
Sulfato de magnésio S S S* S*
Sulfato de manganés S* S* S* S*
Sulfato de metila S P *
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BOLETIM TECNICO

N° 02 PVC
Revisdo 1 —jul/02

RESISTENCIA QUIMICA DOS COMPOSTOS DE PVC

Composto de PVC

Rigido Flexivel
Agente quimico Concentracéo 20°C | 60°C | 20°C | 60°C

Sulfato de niquel S S S* S*
Sulfato de potassio S S S* S*
Sulfato de s6dio S S S* S*
Sulfato férrico S S S S
Sulfato ferroso S* S* S* S*
Sulfeto de ambnia S S S I
Sulfeto de bario S S S S
Sulfeto de hidrogénio S S S
Sulfeto de potassio S* S* S S
Sulfeto de sodio 25% em agua S S S S

Concentrado S S S S
Sulfeto de zinco S S S S
Sulfito de sédio S S
T
Tetraborato de s6dio S S S*
Tetracloreto de carbono P | I I
Tetrahidrofurano I I I* *
Tetrahidronaftaleno | I I
Tetralina I I I
Tiocianato de amonia S S S* S*
Tiossulfato de potassio S* S* S S
Tiossulfato de sédio S* S* S S
Tolueno I I I* *
Tributilfosfato | | I* I*
Tricloretano I* * I* *
Tricloretileno | | I |
Tricloreto de antiménio S S S* S*
Tricloreto de fésforo I I I* [*
Triclorobenzeno I* * I* *
Trietanolamina S S S S
Trietilglicol S* S* S*
Trifluoreto de boro S
Trifluoreto de cloro I* * I* *
Trimetilamina S S
Trimetilpropano S P
Trioxido de enxofre S S
U
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RESISTENCIA QUIMICA DOS COMPOSTOS DE PVC

Composto de PVC
Rigido Flexivel
Agente quimico Concentracéo 20°C | 60°C | 20°C | 60°C
Uréia S S S*
Vv
Vapor nitroso (ou azotoso) Umido P I I*
Vinagre S S S*
Vinhos e éalcoois S
I
Xileno (dimetil benzeno) I* I* I* I*
Xilenol (dimetil fenol) * I* *
A
Zinco carbonato de aménia S* S* S* S*
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